modeo

SKOTSELINSTRUKTIONER FOR MOBLER

Modeo erbjuder mobler till offentliga utrymmen, kontor och hem.

For att dina mobler forblir sa langlivade som maojligt, ar det viktigt att skota om dem ratt.

| instruktionerna finner du rad hur man skéter om de vanligaste mobelmaterialen, hurdana rengéringsmedel och

underhallsverktyg det ar reckommenderat att anvianda.

* Kalla: Snickeri Association / Mobler vardinstruktioner



RATT ANVANDNING AV MOBLER

Det ar viktigt, att moblerna anvands i det andamal de ar gjorda for. Mobler utsatts oftast for mycket slitage, darfor finns det anledning att folja skotselinstruktionerna. Sarskilt uppmarksamhet bor fastas
vid ratt anvanding av olika mekanismer.

Forsummande av den allmdnna sakerheten minskar eller eliminerar helt forsaljarens ansvar i produktdefektfall och tillverkarens ansvar i produktansvars fall.

Sakerhetsfaktorer som bor tas i beaktande i anvandning av en mobel

Ska inte anvandas som stege

Man ska inte sitta pa armstéden

Bor inte 6verbelastas

Tillverkarens instruktioner bor foljas

Skruvar bor ibland granskas, att de ar fast spanda

Sakerhetsfaktorer som bor tas i beaktande i placering av en mobel

Granska att det finns korrekt skydd i méblers ben for anvandings syftet
Far inte placeras i direkt solljus eller mot ett element

Far ej placeras mitt i en gang eller sa att en dorr blockeras

Far inte lamnas ute

Mobler bor inte anvandas pa foljande vis

Som stege

Luta stolen pa tva ben

Sitta pa armstoden eller pa en bordkant

Flytta en hylla eller ett skap utan att tdmma den

Belasta en hylla for mycket (Vaggarnas belastningsférmaga bor granskas fore hyllor eller andra maébler fasts.)
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| placering av mdbler och skyddande av ben &r det bra att ta i beaktande golvmaterialet, dar mobeln placeras. Golvmaterialet bor tala mébelns belastning utan bucklor. Det &r bra att forsakra, att en
mobel med farg inte lamnar méarken i golvet. Man far inte anvanda skydd som suger i sig vatten pa golv som forstors av fukt. Alla golvmaterial tal inte utan att bucklas utav normal belastning av skap- eller

stolben.
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UNDERHALL AV MOBLER

Moblernas olika material skots pa olika satt. | mobler kan det anvandas material som tra, plast, metal, glas, sten eller linoleum. Det ar viktigt att folja skotselinstruktionerna, for anvanding av opassande
rengdringsmedel kan forstéra materialet. Rengérinsmedel som passar for en yta kan forstora en annan, darfor ar det skal att folja de ratta skotselinstruktionerna. Ta hand om mébeln pa det sattet
materialen och ytbehandlingarna kraver

Det rekommenderade skotselsattet for mobler ar noggrann underhallning med neutrala medel, istéllet fér oregelbunden skotsel med starka medel.
Pa det har viset slits inte heller materialernas ytor.

De flesta tramdbler ar lackade eller malade, en del &r oljade, vaxade eller helt och hallet utan ytbehandling. | underhall av mébler &r ytans talighet mot fukt avgérande. Moébler med hard yta dammsugs
med ratt munnstycke eller torkas av med en fuktig trasa regelbundet. Mobelben samt formade mobler ar oftast enklast att dammsuga. Stora jamna ytor ar lattast att torka av med trasa. Flackar och smuts
tas bort vid behov med att torka av dem med fuktigt, ytor som ar kénsliga for fukt bor sedan torkas tills de skiner

MOBLERS SKYDDSMETOD
Vaxning
Oljning

Ytbehandling med
skyddande medel for textilytor

MOBLERS RENGORINGSMETODER

Borstande

Dammsugande

Torkande med torrt
Torkande med latt fuktigt
Torkande med vatt

Trycktvatt

Angrengoring

Skyddande av yta med vax
Skyddande av yta med lamplig olja

Hinna som forhindrar absorbering av fukt och smuts, fas genom att spruta skyddande medel pa textilytan

Bort tagning av rosk eller 16st smuts med borste fran mobel- och textilytor
Dammsugning av l6st smuts
Torkas med en torr duk som samlar damm. Lampar sig for ytor som inte tal vatten

Torka med, t.ex. en, i neutral rengoringslosning, fuktad trasa
Ytan blir fuktig, man kan torka den eller lata den torkas av sig sjédlv. Rengor 16st smuts och latta flackar
Lampar sig for 1att ner smutsade utor och for kdnsliga ytor, forstors inte

Endast for ytor som tal vatten. Torka med ett, i reng6ringslosning blott, stadredskap.
Ytan blir sa vat, att den maste torkas. Ifall man har anvént starka rengéringsmedel bor ytan skoljas

Utfors pa textilmaterial med hogtryckstvatt. Vattnet och rengoringslosningen styrs med munstycket pa textilytan.
Maskinen har en vatten dammsugare, som suger upp vattnet och rengérinslésningen

Rengoring med vattenanga, som intensifieras med mekanisk behandling
Vattenanga I6sg6r smuts, som sedan tas bort, genom att torka eller dammsuga
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RENGORINGSMEDEL

Rengdringsmedel kan delas in till exempel enligt pH-vardet. For de flesta situationerna passar ett neutraly eller svagt alkalisk rengéringsmedel bast. For bort tagning av flackar kan man anvada
I6sningsmedel som mineralterpentin eller denaturerad sprit. Rengéringsmedlen bor forvaras utom rackhall fér barn. Félj rengoringsmedlens bruksanvisningar. Det ar alltid bast att bérja med det mildaste
rengoringsmedlet.

Olika rengoringsmedel anvands for olika syften:

NEUTRALA RENGORINGSMEDEL (I6sningens pH-varde 6-8)

. Lamplig for alla vattentaliga ytor.

. Neutrala rengéringsmedel har den mildaste rengéringseffekten.

. Till exempel: Diskmedel, fonstertvattmedel och tvattmedel for ytor
SVAGT ALKALISKA RENGORINGSMEDEL (I6sningens pH-varde 8-10)

. Lamplig for alla vattentaliga ytor.

. Utmarkt dven for rengéring av WC, badrum och bastu.

. Till exempel: Allman tvattmedel, fonstertvattmedel, desinfierande tvattmedel och tvattmedel for textilytor
ALKALISKA RENGORINGSMEDEL (I6sningens pH-virde 10-11)

. Medlet bor anvandas forsiktigt pa malade ytor

. Medlen mjuknar vax

. Till exempel: Allman tvattmedel, friktionsmedel, fonstertvattmedel, desinfierande tvdattmedel
STARKT ALKALISKA RENGORINGSMEDEL (I6sningens pH-varde 6ver 11)

. Bor anvandas ytterst forsiktigt pa malade och lackade ytor

. Till exempel: Ugnrengodringsmedel, desinfierande tvattmedel, diskmaskins tvattmedel och vax bort tagnings medel
SURA RENGORINGSMEDEL (I6sningens pH-varde 0-6)

. Bor anvandas ytterst forsiktigt eller inte alls pa 6mtaliga ytor

. Passar inte for aluminium, emalj, barrtradytor eller marmor

. Till exempel: WC rengoéringsmedel samt bort tagningsmedel for rost, kalk, mm.
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TRA, TRASKIVOR OCH FANERADE SKIVOR

Tré anvands i mobler i olika former, till exempel som heltra (massivtra) eller tra med faneryta

¢ Heltréa svaller eller krymper latt. Jimna heltra ytor kan bli sndda, boja sig eller fa bucklor. Heltrd mobler far inte utsattas for kraftiga temperatur- eller fuktighetsskillnader
* Faner ar en tunn traskiva, vars tjocklek varierar. Med faner kan man beldgga till exempel tra-, span- eller MDF-skivor, som dr med torkningsmetod tillverkad fibertraskiva.
Ytans hallbarhet beror pa trédets kvalitet, ytbehandling, fanerens tjocklek och materialet under den. Obehandlat tra blir latt ner smutsat och flackigt

Darfor ar ytorna oftast behandlade endera med malfarg, lack, olja eller vax. Ytan behandlas alltid enligt trdets behandlingsmetod

MALAD TRAYTA

Fargen bildar en ytskyddsfilm som tacker helt och hallet traménstret. Fargfinishen kan vara glansig, halvglansig eller matta. Tra, som material,

lever och bryter darfor latt den harda fargytan

Skotsel och skydd Latt fuktig eller fuktig torkning med en rengoringsduk, fuktad i neutralt tvattmedel. Efter fuktig torkning, ar det bra att torka ytan. Den glansiga ytan ar endast ibland,

tunt skyddad med mobelvax. Gummitassar, pa ytmonteringsenheterna, bor ersattas med filttassar eller annat icke-fargat material.

Borttagning av flackar For alla flackar, forst neutralt tvattmedel. Ta bort fargflackar och vattenolosliga flickar med mineralsprit eller denaturerad sprit, men forsiktigt, eftersom alla ytor tal inte
behandling. Medlets lamplighet I6nar sej att testa forst pa ett osynligt stalle. Torka till slut med en fuktig trasa och torka av

Undvik = Grova rengoringsredskap och -medel
* Kraftig gnidning av matt yta, for ytan borjar latt glansa
= Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel
= Starka l6sningsmedel som aceton och tinner
= Fargande vatskor
= Qverflédig anvdndning av vatten och |dngvarig exponering av vitska
= Varma foremal eller varmt vatten

VAXAD TRAYTA

Mobelvax eller bivax anvands for att vaxa obehandlat tra. Ytan har bendgenhet att fargas av flackar, men det kan atgardas. Den vaxade ytan ar nagot mer blank an den oljade ytan

Skotsel och skydd Torr- eller latttorkning med en rengdrningstrasa .Vaxande med en icke noppande rengdrningstrasa
Borttagning av flackar Flackar och spar av vatten tas bort med vax.
Undvik Fargande dmnen

Hetta



modeo

LACKAD TRAYTA

Lack ar en genomskinlig hinna som utgors till ytbehandlingsmedel med varierande grad av glans. Pa lackad yta syns inte mindre slitage pa samma satt sa som pa malad yta. Traytan kan betsas fére
lackering. Bets tar vackrare fram traets struktur, en mer lamplig fargnyans eller olika mérkhetsgrader

Skotsel och skydd Vat-eller fuktigttorka i neutral tvattlésning (t.ex. diskmedel) med en fuktad trasa. Torka ytan efter att ha fuktigttorka . Hall kemikaliernas paverkningtstid kort. Matta och halvmatta traytor ar
mest kansliga. Undvik att gnugga, for traytan kan latt borja glansa. Verk som har plasttassar maste erséttas med filttassar eller med annat obehandlat material, som inte fargar traytan.

Flackar For alla flackar, forst outspadd neutral tvattvatska. Fargflackar och vattenolsliga flackar rengérs med mineralterpentin eller med denaturerad sprit, men forsiktigt, for alla ytor
tal inte behandling. Medlets lamplighet I6nar sej att testa forst pa ett osynligt stélle. Torka till slut med en fuktig trasa och torka av. Mycket svara flackar samt spar av varme och fuktighet
gnuggas forsiktigt med mobelvax.

Undvik = Grova rengoringsredskap och — medel

= Ojamn mekanisk pafrestning, pa ytan, resulterar ofta i ojamn glans
= Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel

= Starka l6sningsmedel som aceton och tinner

= Andvandning av vax, for borttagning kan orsaka svarigheter

= Varma féremal eller varmt vatten

= Overflédig anvandning av vatten och langvarig exponering av vitska
= Fargande medel, speciellt kaffe
= Djupa skamor, genom vilket fett kan trénga igenom

OLJAD TRAYTA

Obehandlad trayta kan oljas. Oljan jamnar ut och férdjupar fargen pa traet och 6kar dess fuktighet. Den oljebehandlade ytan har en begransad motstandskraft mot alkohol, vatskor och varme

Skotsel och skydd Torr- eller latttorkning med en rengérningstrasa. Traytan oljas nagra ganger om aret med, t.ex. mébelolja. Oljan gnides pa en ren och torr trayta med kraftiga roterande rorelser.
Oljan appliceras sa manga génger som tréet kan absorbera. Overlopps oljan gnides av med en torr rengéringshandduk, efter att ytan har torkat, eller ytan tvittats forsiktigt.

Oljning allt for ofta gor ytan klibbig, vilket gor att smuts och damm fastnar lattare

Borttagning av flackar Flackarna tas bort med neutralt tvattmedel, i svaraste fall med mineraltarpentin eller med mobeloljad slippapper. For svara flackar kan du prova slipmedel och sedan rengéra det rengjorda
omradet igen.

Undvik = Grova rengéringsredskap
= Starka alkaliska rengdringsmedel
= Overflddig anvandning av vatten
= Vassa foremal
= Fargande vatska
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Metall, stal, rostfritt stal, koppar och massing anvands ofta i mdbler och delar darav. Metallytorna kan vara belagda eller obelagda. Pulverbeldaggning ar en beldggningsprocess som ger en slitbestandig
fargfinish pa en kemiskt grov metallyta. Koppar- och méssingsdelar lackas vanligtvis for att forhindra oxidation. Forkromad belagd metall &r en belaggning som bildas genom en elektrokemisk reaktion
bestaende av nickel och krom. Férkromning kan goras inte bara pa metall utan ocksa pa plast.

BELAGD METALL, PULVERBELAGD YTA

Skotsel och skydd Latt- eller fuktigtorkning med en, i neutralt rengéringsvatska ( t.ex i diskmedel ) fuktad rengéringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan.
Borttagning av flackar Med outspadd neutralt tvattmedel, foljt av fuktig torkning och avtorkning
Undvik = Sura rengoringsmedel

= Kraftfulla I6sningsmedel

LACKAD YTA
Skoédsel och skydd Latt- eller fuktigtorkning med en, i rengéringsvatska, fuktad rengoringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan
Borttagning av flackar Outspatt neutralt tvattmedel for alla flackar, foljt av fuktigtorkning och avtorkning
Undvik = Skurmedel och grova tvattredskap. Massings- och kopparytor bérjar mérkna nar skyddande lacket skadas
= Sura rengoringsmedel
= Kraftfulla [6sningsmedel
FORKROMAD YTA
Skoédsel och skydd Latt- eller fuktigtorkning med en, i rengdringsvatska, fuktad rengoringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan
Krom kan ocksa poleras med ett specialdesignat poleringsvax.
Borttagning av flackar Outspatt neutralt tvattmedel ar lampligt for alla flackar, foljt av fuktigtorkning och avtorkning
Undvik = Skurmedel och grova tvattredskap

= Sura rengoringsmedel
= Kraftfulla I6sningsmedel

OBELAGD METALL

Skodsel och skydd For att bli rena kraver de olackade metallerna egen polering. Koppar, massing och brons kan poleras genom att bara tvattas. Tvdtta med neutralt eller svagt alkaliskt tvdattmedel.
Rengoringsmedel kan gnides som sadant pa ytan. . Skélj och torka noggrant. Efter polering, med poleringsmedel, bor ytorna inte tvattas, om en skyddande film mot mérknande 6nskas.
Den slutliga glansytan erhalls genom att gnida den med en mycket torr rengéringsduk. Rostfritt stal rengdrs med antingen en neutral eller en svagt alkalisk rengoring.

For fettigt smuts pa ytorna kan ett alkaliskt medel anvandas.. Efter fuktigtorkning dr det bra att torka ytorna. Fonsterrengéringsmedel kan anvdndas da och da.. Det tar bort fet smuts och torkar
snabbt utan att lamna spar av droppar.

Borttagning av flackar Utspadd neutral eller svagt alkalisk rengéringsmedel for alla flackar. Lampliga for reng6ring av rostfritt stal ar vita tvattmedel, klorbaserade tvattmedel och diskmedel. En metallrengéring ar lamplig
for avldgsnande av antioxidanter.

Undvik = Skurmedel och grova tvdttredskap
= Sura rengoringsmedel
= Att lyfta det heta koksredskapet direkt fran kokplattan pa stalbordet, for att ytan expanderar och kan bli bubblig. Rostfritt stal kan bli mérkt pa grund av hog varme
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PLAST OCH LAMINAT

Mobler eller delar darav ar ocksa tillverkade av plast. Plast kan malas, lackeras, kromas etc. Olika material har mycket olika egenskaper som ocksa paverkas av tillverkningsprocessen. Hog- och
lagtryckslaminat anvands bade till fasta mobler och till inredningsmdbler. Laminaten bearbetas alltid enligt avsedd anvandning

HELPLAST MOBLER

Helt plastmobler tillverkas vanligtvis genom gjutning, formsprutning eller vakuumformning av ett brade. Fiberglasforstarkt plast anvands mera sallan
De anvanda plasttyperna ar polyuretan (PU), polypropylen (PP), akrylonitril-butadien-styren (ABS), polystyren (PS), polyamid (PA), etc.

YTBELAGGDA PLASTMOBLER

Beldggningarna kan vara plast sdsom polyvinylklorid (PVC) och polyolefiner, eller med plastharts impregnerat papper, sdésom hogtryckslaminat eller melaminplastfilm, som, exempelvis, anvands i koksmébler.
Ytan pa hogtryckslaminatet ar ett mekaniskt och kemiskt resistent lager. Darfér ar det val motstandskraftigt mot alkalier, [6sningsmedelsrengéringsmedel och mot varme upp till cirka 180 ° C. Anvand alltid ett
underlag under pannorna osv. som lyfts direkt fran ugnen eller fran kokplattan.

Lagtryckslaminat ar betydligt tunnare dn hégtryckslaminat och ar inte lika hallbart, i anvandning och i skodsel, som hégtryckslaminat. PVC- och polyolefinfilmer limmas pa ytan av skivan eller listen. Dessa
filmer har god kemisk resistens men tal inte slipande medel

Skoédsel och skydd Latt- eller fuktigtorkning med en, i rengoringsvatska, fuktad rengéringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan
En del plast &r elektrifierade och samlar latt damm. Du kan minska pa detta, genom att Iamna bort skéljning och torkning, efter fuktigtorningen
Rengor férorenade ytor med en |6sning av outspatt neutralt tvattmedel. Skolj och torka. Du kan rengora den ljusa ytan med blekmedel eller vit rengéringsmedel.

Om ett klorerad rengéringsmedel anvdnds bor rengéringsvattnet vara ljummet for att forhindra att klor avdunstar. Andra tvattmedel far inte blandas med desinfektionsmedel.
For hogtryckslaminat rekommenderas vatten och milda rengéringsmedel. Blekmedel eller blekmedelslosningar rekommenderas inte.

Borttagning av flackar Outspatt neutralt tvattmedel for alla flackar. Fargflackar och vattenolosliga flackar tas bort med mineralsprit eller denaturerad alkohol, foljt av fuktigtorkning

Undvik = Grova tvattredskap
= Grova tvattmedel
= Vassa foremal
* Heta foremal
= Fargande vatska
* Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel
= Anvandning av aceton for rengoring av polystyren och akrylplast



LINOLEUM
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Linoleum &r en akta naturlig produkt baserad huvudsakligen pa linolja, trdmjél och / eller korkmumma och kalkmjol. Linoleumbasen &r vanligtvis antingen kartong eller jute, som limmas pad mébelytan.
Linoleum anvands som bordbeldggning och som mobelbeldggning. Linoleumprodukter behandlas som smutsavvisande vid tillverkningsstadiet antingen genom lackering eller vaxning. Den vaxade ytan ar
inte lika hallbar som den lackade ytan, men det ar lattare att halla den ren. Nar du képer mobler maste du se till att linoleumytan ar slutférd, sa att den kan hanteras pa basta mojliga satt

Skoédsel och skydd

Borttagning av flackar

Undvik

GLAS

Latt- eller fuktigtorkning med en, i rengdringsvatska, fuktad rengoringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan
Mikroduk ar val lampad for daglig rengoring. De fargade ytorna rengérs genom upplosning med outspatt neutralt tvattmedel, varefter ytan skéljs och torkas

Vaxad linoleumbeldggning kan férnyas vid behov. Applicera ett tunt lager oljevax och I3t torka. En lackerad linoleumyta kan ocksa lackeras. Ett Iamplig lack bor kontrolleras med séljaren.

For alla flackar, spad forst neutralt tvattmedel. Fargflackar och vattenol6sliga flackar avlagsnas med mineralsprit eller denaturerad alkohol, foljt av fuktigtorkning och avtorkning
Den vaxade ytan kan rengéras och fargas med tunn tunn oljevax. P4 samma satt kan ocksa hanteras sparen av varme och fuktighet

= Grova rengoringsredskap och -medel

» Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel

= Starka losningsmedel som aceton och tinner

* Heta objekt eller hett vatten

= Qverflddig anvandning av vatten och langvarig exponering av vitska
= Fargande vatskor, speciellt kaffe

* Djupa repor genom vilka fett kan tranga igenom linoleum

Olika typer av glas anvdnds i mobler:

Antikt glas ar glas som har gjorts att se ut som gammalt glas under tillverkningen

Flytglas &r det vanligaste, modernaste glaset

Hardat glas har forbattrad hallbarhet och ar ett sa kallad sdkerhetsglas som nar det gar sonder blir sma fragment. Det anvands som platt glas som bordsskivor och i skap och fonster. Laminerat glas har tva
lager av glas med plast daremellan. Prydnadsglas ar texturerat glas

Skoédsel och skydd
Borttagning av flackar

Undvik

Latt fuktig eller fuktig trasa i ett neutralt tvattmedel eller fonsterrengéringsmedel med en fuktad rengoringsduk, t.ex. en fonsterhandduk. Efter vat torka ar det bra att torka ytan
Specialmedel kan anvandas for att ta bort flackar eller lysa upp glasytan enligt rengéringsmedlets anvisningar. Fasta flackar tas bort med en skrapa

* Grova tvattredskap

* Grova tvattmedel

= Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel

= Stotar

= Forvaring av tunga varor pa en standardglashylla



STEN

Natursten anvands oftast i golv, bordsskivor och vaggar. De vanligaste ytbehandlingsalternativen for natursten ar slipning och polering. De har olika effekter pa fargytan och reflektionsférmagan pa
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stenytan: ytan ar reflekterande och intensiv i farg, den slipade ytan ar ljusare och mattare an den polerade ytan.Tatningen av pordsa stenytor kan forbattras genom anvandning av skyddsmedel som

tranger igenom ytporerna. Behandlingen skyddar ytan fran kontaminering, vatten och flackar och forbattrar nagot motstand for slitage. Imiterad sten ar ofta en spanskiva belagd med en ménstrad

beldggning och behandlas sedan med polyesterlack. Det behandlas som lackat tra

GRANIITTI

Granit ar ett slitstarkt och fuktbestandigt lattvardande material. Nar den ar vat &r stenytan morkare dn nar den ar torr

Skodsel och skydd

Undvik

MARMOR

Latt fuktig eller fuktigtorkning med en rengéringsduk, fuktad med neutralt tvattmedel Efter fuktigtorkning ar det bra att torka ytan. Vid anvandning sliten yta kan slipas flera ganger

= Grova rengoringsredskap

= Skurmedel

= Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel

= Fett (fett sjunker ned i ytporerna, och gor ytan mérkare. Det ar svart att ta bort. Nackdelen betonas inte ndr man t.ex. anvander sej av den gdmna ytan, vid bakning

Marmor med matt eller polerad yta anvands ocksa som bordsskivor; obehandlad eller lackerad. Marmor &r inte lamplig som kéksbank eftersom den latt absorberar fett och smuts

Skodsel och skydd

Undvik

Torka av med en mild rengéringsduk fuktad i en neutral tvattmedelslosning. Efter vat torka ar det bra att torka ytan. Ytan ar skyddad med vattenvax eller tvélinnehallande balsam
Lackerad stenyta behandlas med samma principer som lackat tra. Vid anvandning sliten stenyta kan slipas flera ganger

= Grova tvattredskap

= Grova tvattmedel

= Kraftigt alkaliska och sura rengéringsmedel

= Fett-, farg- och syraflackar (Obehandlade marmorytor ar kansliga for smuts och skador, som de som, orsakas av lask, rodvin, rodbetor, frukt och fargpennor )
= Kraftfulla varmefluktuationer. Speciellt lackerad marmoryta ar kanslig for varmefluktuationer

= Vatten som rinner fran blomkrukor eller liknande
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SKOTSEL AV BEKLADDA MOBLER

BEKLADNINGSMATERIAL

Bekladda mdbler ar tillverkade av antingen tyg, lader eller plasttackt tyg. Med maobler i mjuk yta ar damm inte tydligt synligt, vilket gor att dom latt inte rengdrs. En ojamn, mjuk yta ackumulerar emellertid
dnnu mer damm &n en slat yta. Damm pa belaggningen gor fargerna suddiga, dom ser trakiga ut och sliter den mjuka ytan. Luddiga tyger, a andra sidan, ser ofta suddiga ut, men det kan bero, bara, pa att
luddet, i tygen har vands, vilket resulterar i en ojamn reflektion av tygytan. Genom att borsta eller dammsuga tyget blir det jamnare att se ut. Tygmaterialet maste valjas enligt anvandnings behovet. T.ex. till
en mobel, som anvands kontinuerligt, ett hallbart och latt rengorligt material. Att vélja ett lattvardsmaterial och ett monster och farg dar inte flackar och smuts genast syns, géra det enklare for dej. Det ar
vart att anvdnda saljarens expertis. Olika material anvands vid mobelklddsel. Detta bor ocksa beaktas vid deras skotsel och rengéring. Syntetiska tyger ar lattare att ta hand om och dom &r mer hallbara i
anvandning an t.ex. bomull eller linne. Naturfibrer ser vackra ut, men de kan latt smutsas eftersom de lattare absorberar fukt an syntetiska tyger. Mdbeltyger utsatts for en mangd olika behandlingar som
forbattrar deras sakerhetsfunktioner, rengéring och anviandning. Beklddda sittmobler, som séljs i Finland, far inte tandas av en cigarett. All bekladselmaterial ar brandtestat. Mobel 6vertygerna kan ibland
tas bort och tvattas separat, men dragkedjan pa 6vertyget ar ingen garanti. Orsaken med dragkedjan &r att det ar lattare att kld pa 6vertyget, pa stoppningen. Under tvatten kan den 6vre delen av Gvertyget
krympa eller kanterna kan rispa sej. Darfor bor tillverkarens tvattinstruktioner alltid foljas

FYLLNADSMATERIALEN

Vid bekladseln och extra fyllningen, kan anvandas t.ex. polyuretanskum, polyesterharts, fjader eller dun. . Varje kudde har sina egna egenskaper som bor beaktas. Exempelvis hor det till dun som material
formas som fyllningen i kladselmaterialet. Sa detta ar inte ett tillverkningsfel. Du kan férséka forma till, den ursprungliga formen genom att puffa upp den. Vadderade maobler formar sej alltid i anvandning.
Med tiden kan fyllningen plattas och tyget blir I6sare. Du kan férhindra detta genom att valja mobler som &r t.ex. knappade, dar fordjupningar ar mindre latt synliga



TEKSTILBEKLADSEL, TYG modeo

Textilmaterial som anvands i mobler ar ofta en blandning. Genom att kombinera fibrer ar syftet att, till exempel, forbattra egenskaperna for skotsel och anvandning eller materialets styrka. Bade
naturfibrer och konstfibrer anvands i blandningar.

Behandlingsanvisningarna beskriver de behandlingar som ar lampliga for alla olika material blandningar. Om behandlingsinstruktionerna tillater vattentvatt, kan moblernas tyger tvattas med tryck eller
med angrengdrare. Det ar bra att kontrollera vattnets motstand mot mobelns osynliga yta. For mjukare textilier finns det skum eller pulvermedel som gor rengéringen mer mild.

Skotsel och skydd Folj alltid kladselns givna vardinstruktioner. Avtagbar tygkddsel: Dammsugas latt med ett textilmunstycke. Kemtvatt eller vattentvatt enligt Textil-tvattinstruktioner
Fast tygkadsel: Dammsugas latt med ett textilmunstycke. Skummtvatt (inte for mycket smutsiga mobler). Rengoringsaffarer rengér ocksa textilmobler och hyr ut hogtryckstvattmaskiner.

Rengor tyget med ett rengdringsmedel genom att trycka, eftersom gnuggande och borstande gor det luddigt.
Flackar Flackar skall tas bort omedelbart, for att undvika efterbehandling. Langvariga flackar gnuggas djupare in i fibret och ar svara att helt fa bort.

Det I6nar sej forst att prova flackborttagningsmedlets effekt pa en osynlig yta. Man behandlar bara sjélva flacken. Solida smutset tas forsiktigt bort t.ex skrapas forsiktigt bort med en sked. Fukten
sugs bort med hushallspapper. Flackar blotlaggs, gnuggas inte. Nar du tar bort flacken, arbeta bade pa flacken och bort fran den, for att undvika kvarblivande marken pa tyget.

Det &r tillradligt att anvanda vatten eller flackavlagsning sparsamt for materialet under tyget kan skadas eller farga bekladseltyget. Tryggast, om bara mojligt, skulle vara att, efter att ha tagit bort
flackarna, tvatta hela tyget antingen med en hogtryckstvattmaskiner eller med en angrengérare. Om du byter flackborttagningsmedel, 1at den forst torka. Latt smuts pa mindre ytor kan tas bort
med ett mjukt, rent och farglést radergummi. Det &r |attare att ta bort flickar om klddselmaterialet behandlas med textilskyddsmedel fére anvindning och efter tvatt. Amnet férhindrar smuts pa
textilytan och absorption av flacken pa textilen.

Undvik = Atgarder mot skétselinstruktioner for kladselmaterial
» Whitening rengéringsmedel med fargade tyger
= Qverdriven gnuggning (Exempelvis éverdriven gnuggning vid dammsugning férbrukar tyg.)
= Borsta tyger som noppar
= Vassa foremal
= Qverflddig anvdndning av vatten och fykt
= Tampande, eftersom tygbanden kan skadas
* UV-ljus som blommlampor och direkt solljus

KONSTLADER

Imitationlader ar tillverkad av plast eller tyg och behandlas som plast. Man bér dock vara forsiktig ndr man anvander |6sningsmedel

Skotsel och skydd Latt- eller fuktigtorkning med en, i rengdringsvatska, fuktad rengoringsduk. Efter att ha torkat med en fuktig trasa ar det bra att torka ytan
En del plast ar elektrifierade och samlar latt damm. Du kan minska pa detta, genom att lamna bort skéljning och torkning, efter fuktigtorningen
Rengor fororenade ytor med en |0sning av outspatt neutralt tvattmedel. Skélj och torka.

Flackar Outspatt neutralt tvattmedel for alla flackar

Undvik * Losningsmedel
» Skurmedel och grova tvattredskap
= Starka alkaliska och sura rengéringsmedel
= Vassa foremal
= Heta foremal
» Fargande vatskor
= Skotsel- och skyddsamnen, som inte ar lampliga for behandling av imiterat lader( t.ex vissa lader skétselamnen )



. modeo
LADER

Olika laderkvaliteter anvands i mobelkladsel: anilin, semianilin, mocka och nubuck lader samt tackfargat lader. Mobel ladret har, for det mesta, skyddande ytbehandling, men det kan ocksa vara
obehandlat eller bara fargat. Det vanligaste ar, tackfargat och skyddat med ytbehandling. Detta gor skinnet mer motstandskraftigt mot smuts, vatten och fett

ANILIN LADER, SEMIANILIN LADER OCH TACKFARGAT LADER

¢ Anilin lader ar lader av hogsta kvalitet, vars karaktar innefattar ojamnheter orsakade av naturen, som ar bildningar och synliga fargskiftningar. Dessa ar tecken pa dkthet. Pa grund av den tunna ytbehandlingen ar anilinskinnet
kansligare dn andra laderkvaliteter och det "patineras”vid bruk

¢ Semianilin lader ar ett lader som efter fargning ar tonat med genomskinliga farger. Dess karaktar innefattar ocksa vissa ojamnheter. Forutom sin tackbehandling har tackfargade ladret olika fargrader pa ytan. Ladrets yta kan
praglas av ett praglingsmonster

Skotsel och skydd Anvand endast rengéringsmedel och skyddande produkter, som rekommenderas av mébelhandlaren eller tvalvatskor, for laderkladsel. Olika rengéringsmedel kan orsaka skador
som &r svara att atgarda. Regelbunden dammsugning. Dammtorka ladret med fuktig handduk eller svamp

Fackar Torka med en ren, i tvalvatten fuktad, urvriden, trasa eller svamp. Bor inte gnuggas.

Undvik * Bensin och I6sningsmedel eller rengérninsmedel
= Alkaliska och syrliga rengoringsmedel
= Skurningsmedel
= Torr rumsluft, varmluft som t.ex narhet av batteri eller solljus
= Fargabsorberande klader med ljust lader (Klader kan farga ladret.)
= Fett fran har och hander
= Vet inte ladret och gnugga inte vatt lader

MOCKA- OCH NUBUCKLADER

* Mockalader ar tillvarkat av kalvskinnets inre skikt (eller andra djurskinn)

¢ Nubuckldder tillvarkas av kalvskinnets yttre skikt, skinnet garvade sida slipas sammetslen, fran utsidan. Det lassar ludd ocksa fran nubucklader

Skotsel och skydd Anvand endast rengoringsmedel och skyddande produkter som rekommenderas av mobelhandlaren. Olika rengdringsmedel kan orsaka skador
som &r svara att atgarda. Borsta med en skumsvamp eller mocka borste. Damm i ladervecken sliter pa ytan. Regelbunden mild dammsugning med ett textilmunstycke
Flackar Torka med en ren, i tvalvatten fuktad, urvriden, duk eller svamp. Bor inte gnuggas.

Undvik = Bensin och I6sningsmedel eller rengérninsmedel
= Alkaliska och syrliga rengoringsmedel
= Torr rumsluft
» Fargabsorberande klader med ljust lader (Klader kan farga ladret.)
= Fett fran har och hander
= Vet inte ladret och gnugga inte vatt lader
» Varmluft som t.ex narhet av batteri
= Solljus



